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Scheitholz - Produktion, Lagerung, Kennzahlen

In Bayern werden jahrlich rund 4 Millionen Festmeter Scheitholz produziert. Scheitholz ist damit der bedeu-
tendste regenerative Energietrdger zur Warmegewinnung. Allein in bayerischen Haushalten stehen tber
1,7 Millionen Ofen fiir die Nutzung dieses Brennstoffes.

Produktion [ Werkzeug
[2] Fallen
. . ) (3] Entasten
Die Produktion von Scheitholz [&] Vermessen
ist bereits mit geringen In- [5] Ablangen
vestitionskosten mdglich. Sie [e] Spalten

wird hauptsachlich handisch Vorliefern
durchgeflhrt. Dabei ist neben
einer modernen Motorsage
vor allem auf eine gute per-
sonliche Sicherheitsausristung
mit Schnittschutzhose, Sicher-
heitsstiefeln mit Schnittschutz-
einlage sowie Schutzhelm mit
Gehor- und Gesichtsschutz zu
achten. Hauptsachlich werden
1 Meter lange Rund- oder Spalt-
stlicke hergestellt.

Aufbereitung

Statt des korperlich stark belas-
tenden und wenig effektiven
Spaltens von Hand kdénnen
mit hydraulischen Keilspaltern,
meist als Anbaugerat an Trak-
toren, 3 bis 5 Raummeter pro
Stunde gespalten werden. Flr
das Schneiden auf Ofenldnge
bieten sich Kreis- und Bandsa-
gen an. Mit durchschnittlichen
Sage-Spalt-Automaten werden
professionell 5 bis 7 Raummeter
pro Stunde in fertigen Ofenlan- T : T
gen produziert. Spaltaxt Senkrechtspalter

Sage-Spalt-Automat (Foto: K. Huttl)



Tipps zur richtigen Lagerung

* Brennholz sollte hauptséachlich in den Wintermonaten geschla-
gen werden. Spalten Sie das Brennholz mdglichst rasch nach
dem Einschlag. Dies beschleunigt das Austrocknen. Waldfrisches
Holz lasst sich auBerdem leichter spalten.

Ungespaltenes Holz bendtigt dagegen bis zu 2 Jahre, um ent-
sprechend abzutrocknen. Zahlreiche Laubhdlzer werden bei
einer zu langsamen Trocknung von holzabbauenden Pilzen be-
siedelt (»Verstocken«) und verlieren dadurch stark an Energiein-
halt.

Im Idealfall passen Sie die GréBe der Scheite gleich an lhre Feu-
erungsanlage an. Dadurch erreichen Sie noch schneller Wasser-
gehalte unter 20 % und damit ofenfertige Brennholzqualitét.

Lagern Sie frisch geschlagenes Holz nicht in geschlossenen Rau-
men (z.B. Keller) und packen Sie es keinesfalls komplett in Plas-
tikplanen ein. Es kann so nicht austrocknen und verstockt.

Bevorzugen Sie als Lagerort sonnige und windexponierte Fla-
chen (Waldrénder, Stid- und Westseiten von Gebauden) und
schaffen Sie einen trockenen Untergrund (Paletten oder Rund-
holzer).

Im Kreuzstapel geschichtet oder in Gitterboxen trocknet Brenn-
holz besonders schnell.

Decken Sie Brennholzstapel nach der sommerlichen Trocknungs-
periode umgehend mit einem Regenschutz (z. B. Planen) ab.

Wenn Sie Brennholz unter einem vorgezogenen Dach entlang
der Hauswand oder in einer luftigen Holzhtitte lagern, lassen Sie
zur besseren Durchliftung mindestens 10 cm Abstand zwischen
Holz und Gebdudewand.

Falls mdglich, bevorraten Sie den Tagesverbrauch an Brenn-
stoff in beheizten Rdumen (Brennstoffvorwarmung und -trock-
nung!).

Auch bei gut gelagertem Holz kann der Brennwert der Holz-
scheite um bis zu 3% pro Jahr sinken (natiirliche Abbauprozes-
se).

Nasses Holz verbrennt mit deutlich geringerer Energieausbeute
und kann zu héheren Emissionen sowie aggressiven Ablagerun-
gen in Ofen und Kamin fuhren.

Die Umstellung von Ol und Gas auf Holz wird mit staatlichen Fér-
derprogrammen finanziell unterstitzt. Weitere Informationen
hierzu erhalten Sie von C.A.R.M.E.N. e.V. (www.carmen-ev.de)
oder vom Technologie- und Férderzentrum (www.tfz.bayern.de)
im Kompetenzzentrum flir Nachwachsende Rohstoffe.
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Heizen Sie nur mit naturbelassenem, lufttrockenem Holz mit
einem Wassergehalt von maximal 20 %. Sowohl Buche als auch
Fichte (bzw. Kiefer) trocknen auf Wassergehalte unter 20 %
innerhalb eines Jahres - richtige Lagerung vorausgesetzt.

Im Wald gelagertes Brennholz trocknet langsamer aus; es besteht die
Gefahr des »Verstockens«. (Foto: S. Thierfelder)

Vorbildlich gelagertes Brennholz

Anlaufstellen fiir Fragen rund um Produktion und Lagerung
von Scheitholz sind die Amter fiir Erndhrung, Landwirtschaft
und Forsten und die Zusammenschliisse der Waldbesitzer.
Adressen hierzu finden Sie unter: www.forst.bayern.de



Brennholzsortimente

Brennholz wird hauptsachlich in den
VerkaufsmaBen Festmeter (Tmx Tmx 1m
reines Holz ohne Hohlrdume), Raummeter
(Ster) (1m x 1m x 1m lose geschichtetes
Holz mit Hohlrdumen), Schittraumme-

Festmeter

Holzmasse und Raummafe

ter (1m x1m x 1m lose geschiittetes Holz
mit Hohlrdumen) sowie nach Gewicht (in
Kilogramm) unter Angabe von Holzart
und Wassergehalt angeboten. Um Missver-
stdndnissen vorzubeugen, ist eine genaue

Raummeter

Absprache beim Kauf unerlasslich, da je
nach Einheit auch die Energieinhalte unter-
schiedlich sind.

Schittraummeter

Die Holzmasse in einem »Ster« (Raum-
meter) Brennholz hangt stark ab von der
Formigkeit und der Entastungsqualitat der
Holzer, von Durchmesser und Lange der
Roller bzw. Spaltstiicke sowie von der Sorg-
falt beim Aufsetzen.

ungespalten

1,4

0,7

0,4 0,6

Da der Brennstoff Holz eben kein homo-
gener Rohstoff ist, gibt die nachfolgende
Tabelle durchschnittliche Umrechnungs-
zahlen fir die verschiedenen Sortimente
wieder.

gespalten
1,6 1,4
1,2
0,7 0,6

Holz, Heizol und Erdgas im Vergleich

Die Unterschiede beim Schittgut-Raum-
maf am Beispiel von Buche und Fichte
zeigen, dass sich das Holz beim Schiitten
um so dichter lagert, je schwerer und
glatter es ist.

Fi: 2,2
Bu:2,0
Fi: 1,6
Bu: 1,4

1 Ster Buchenholz * (460 kg)
entspricht:

ca. 1.900 kWh
oder:
ca. 190 |  Heizdl
ca. 190 m? Erdgas
ca. 388 kg Holzpellets

entspricht:

ca. 1.345 kWh
oder:
ca. 130 |

Heizol
ca. 130 m? Erdgas
" ca. 274 kg Holzpellets

1 Ster Fichtenholz' (310 kg)

1 ungespalten, Wassergehalt 15 %,
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Heizwert und Wassergehalt

Entscheidend fiir den Heizwert je Gewichtseinheit ist nicht die

Dichte der Holzart, sondern der Anteil des Wassers an der Gesamt-

masse. Im Allgemeinen hat Nadelholz aufgrund seiner héheren  Fichte kWh/kg 5,20 4,32 4,02 3,44 226 379
Anteile an Lignin und Harz einen hdheren Heizwert je Kilogramm kWh/Fm 1971 1926 1904 1863 1713

als Laubholz. kWh/Rm 1380 1348 1333 1304 1199

Lufttrockenes Brennholz (Wassergehalt von 15 bis 20 %) besitzt ei- ety ST ) R R R cell

nen durchschnittlichen Heizwert von 4 kWh/kg, frisch geschlagenes kWh/Fm 2241 2190 2166 2118 1948
Holz (Wassergehalt von 50% und mehr) von 2 kWh/kg. Heizdl kWh/Rm 1569 1533 1516 1483 1364
liegt zum Vergleich bei rund 10 kWh/Liter. Buche kWh/kg 5,00 4,15 3,86 3,30 2,16 558

kWh/Fm 2790 2724 2692 2631 2411
kWh/Rm 1953 1907 1885 1841 1687
Die Berechnung der Heizwerte erfolgte fir den  Birke kWh/kg 500 415 3,86 3,30 2,16 526

Raummeter (Rm) pauschal mit 0,7 Fm/Rm

1 Werte in kg Trockenmasse (TM) je Fm ohne kWh/Fm 2630 2568 2538 2480 2272
Berlicksichti Trockenschwund
(Raundichte nach Kollmann 1982) kWh/Rm 1841 1798 1777 1736 1591

Wissenswertes zum Holz verschiedener Baumarten

Kiefern- und Fichtenholz brennt gut an und eignet sich als Span
bestens zum Anziinden. Harzreiche Holzer neigen aber auch zum Fichte
»Spritzen«. Dabei verstopfen schmelzende Harze die Wasserlei-
tungsbahnen, verdampfendes Wasser kann nicht mehr entwei-
chen und sprengt das Holz.

Kiefer

Buchenholz entwickelt viel Glut und erzeugt dadurch eine gleich-
maBige, langandauernde Warme. Buchenholz zeigt ein schdnes
Flammenbild, verbrennt nahezu ohne »Funkenspritzer« und ist
daher sehr gut fiir alle Ofen, besonders aber fiir solche mit Sicht-
fenster, geeignet.

Buche

Eichenholz hat einen hohen Heizwert und eine sehr lange Brenn-
dauer. Eichenholz ist ideal fir Ofen, die der reinen Warmeerzeu-
gung dienen (z.B. Zentralheizung, Kachel6fen). Da es kein schones Birke
Flammenbild entwickelt, ist es fir Kaminéfen nicht zu bevorzugen.
Die Geruchsentwicklung bei der Verbrennung ist gewdhnungsbe-
dirftig und auf die im Holz enthaltene Gerbsaure zurtickzufiihren.

Eiche
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